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001．科技创新助推铝加工旗帜高高飘扬—东北轻合金有限责任公司之科技创新； 002. 中国原铝工业六十年发展历程； 003. 简析我国电解铝企业竞争力； 004. 积极推广应用电解铝液铸造的铝合金圆铸锭——创造节能环保社会效益； 005. 中国铝型材工业与市场的新形势和新机遇； 006. 长三角地区铝加工业现状及发展趋势； 007. 我国铝型材行业发展现状及未来趋势分析； 008. 铝型材企业转型升级的途径探析； 009. 浅议铝合金材料及加工工业与技术的发展动向； 010. 挤压机技术的发展； 011. 中国铝板带发展的转折点； 012. 浅谈中国铝加工行业现状与发展趋势； 013. 隔热铝合金门窗如何面对新节能标准带来的挑战； 014. 铝合金型材在汽车轻量化中的应用现状； 015. 中国自行车用铝合金及其成形技术的现状和发展趋势； 016. 中国再生铝产业发展现状及前景展望； 017. 再生铝材料应用新途径； 018. 废铝再生的可持续发展前景与展望； 019. 美国铝挤压的历史与发展现状； 020. 铝材在汽车上的开发应用及重点新材料产品研发方向； 021. 变形铝合金中次要元素对合金化及材料加工和性能的影响； 022. 铝合金的可挤压性； 023. 铝合金材料各种力学性能指标的换算与替代； 024. 铝合金材料性能分析； 025. 6×××铝合金耐腐蚀性能研究； 026. 三种6000系合金挤压材力学性能对比研究； 027. Al-Sc二元合金的微观组织控制及其在高速撞击下的组织演变； 028. Mn含量对6061铝合金组织与力学性能的影响； 029. 锌含量对铝硅铜镁合金组织及性能的影响； 030. 微量Ag对7B50铝合金的组织与腐蚀性能影响；031. 5083与5A30铝合金应力腐蚀行为对比； 032. 铝土矿对铝锭组织中β-AlFeSi相遗传性的影响； 033. 铝合金熔铸标准化快速配料法； 034. 节能高效的铝及铝合金等温熔炼技术； 035. 熔铸设备组合与结构及熔炼工艺的优化；036. 熔铝炉的技术改进；037. 取消铝熔体静置时间及优化净化相关工艺操作的探讨；038. 连续不换向蓄热式烧咀在熔铝炉上的应用； 039. 废铝重熔的工段及设备； 040. 再生铝双室熔炼炉在铝型材行业中的应用； 041. 燃重油熔铝炉的创新节能改造； 042. 侧井炉的应用； 043. 利用烟气中的过空系数确定最佳燃烧效率点；044. 直流电磁搅拌器在铝熔铸行业中的应用；045. 铝熔体的除氢理论；046. 用质子导体传感法对铝液测氢和脱氢的研究；047. 铝熔体旋转喷吹精炼的水模拟和数值仿真研究；048. 阐述铝熔体在线除气过滤工艺技术规范； 049. 一种新的测氢方法； 050. Al-20Sr中间合金杆的制备及其在Al-13Si合金中的应用； 051. 不同变质剂比较与评价； 052. 高质量Al-5Ti-1B中间合金细化剂的研究；053. 铝钛硼细化剂添加工艺对管式过滤器的影响； 054. 3104铝合金低液位铸造过程多场耦合模型的开发及工艺优化； 055. 大直径5083铝合金圆铸锭熔铸工艺研究； 056. 铝合金大直径园铸锭铸造时防止裂纹的方法； 057. 6005A合金大规格铸锭熔铸工艺研究； 058. 大规格5083铝合金管的熱顶模铸造；059. 铝及铝合金铸造裂纹产生的原因及防范措施； 060. Φ200mm以下2A12合金铸锭夹渣缺陷研究；061. 多金属复合水平连铸过程结晶器结构对凝固过程影响研究；062. 压力和Fe对Al-7.5Zn-2.8Mg-2.0Cu合金组织和性能的影响； 063. 7005合金铸锭中羽毛状晶的研究（台湾）； 064. 铝合金介在物对氧化及热处理表面影响； 065. 铝合金车轮低压铸造工艺数值模拟及应用； 066. 热速处理对亚共晶铝硅合金组织和性能的影响； 067. 稀土La+Sr复合变质对ZL101A合金组织的影响； 068. 二维振动参数对半固态ZL104合金组织的影响； 069. 硼化物对再生铸造铝合金中杂质铁的影响； 070. 不添加稀土用电解铝液生产纯铝母线的工艺研究； 071. 高强度铝合金线杆的冶金质量控制； 072. 铝合金导体电线电缆生产工艺设计； 073. 7N01 铝合金均匀化热处理工艺的研究； 074. 不同均匀化工艺制度下6063铝合金金相组织分析评价； 075. 测渣系统简介及其在铝合金生产中的应用； 076. 铝中夹杂物的检测分析；077. 5083合金中金属间化合物的研究； 078. 铝铁中间合金脱氧剂中成份的快速测定； 079. 直读光谱仪测定6063铝合金中Mg元素的不确定度评定； 080. ScanMaster超声波C扫描系统在铝合金板材水浸探伤中的应用； 081. 7B04合金锻件探伤缺陷研究； 082. 铝合金焊接压力容器的无损检测技术； 083. 航空铝合金板材水浸超声波相控阵检测技术； 084. 铝合金熔炼铸造安全生产； 085. 熔融铝液遇水爆炸机理实验研究； 086. 铝合金熔铸生产过程的爆炸事故分析； 087. 影响AA6063和AA6060合金铸锭最佳挤压性能的因素（【巴林】）； 088. 6005和6005A铝合金组织性能对比研究； 089. 绿色建筑铝合金模板型材的特点及产业化批量生产的重大意义； 090. 绿色建筑铝合金结构型材的研发及应用； 091. 工业铝型材生产中挤压工艺的控制； 092. 大型挤压机轨道型材生产过程控制技术； 093. 大断面铝型材生产的关键技术；094. 时速300公里高速列车车体用铝合金型材的生产工艺探讨； 095. 大型铝型材挤压加工润滑技术；096. 6063/T6导电轨型材尺寸的精确控制； 097. 6S51汽车发动机托架型材制备工艺优化研究；098. 高精度工业铝材生产的设备配置及生产工艺； 099. 基于铝型材生产中壁厚出现偏差的原因分析及处理方法； 100. 7NB46汽车保险杠型材的工艺研究； 101. 轨道客车用隔热节能型材的生产工艺研究；102. 工业底板型材挤压生产工艺的研发； 103. 挤压板材内部晶粒粗大的工艺探讨； 104. 高韧性耐冲压电脑用工业铝型材过程的控制； 105. 铝型材角部位置间隙超差QC活动经验； 106. 电视机边框型材的工艺研究； 107. 铝合金齿轮泵体型材的焊缝问题研究； 108. 2A12铝合金挤压型材工艺研究； 109. 6060铝合金成份对挤压型材塑性变形能力的影响； 110. 挤压温度对7N01型材性能的影响； 111. 6063合金T5代替T6工艺浅谈； 112. 6063铝合金型材组织晶粒度控制的研究； 113. 7N01铝合金时效析出行为及其性能影响的研； 114. 挤压制品在线淬火热处理强化工艺分析； 115. 6082铝合金抗拉强度探讨；  116. 弥散强化铝合金的制备与性能研究； 117. 6082铝合金的TTP曲线及组织演变规律； 118. 某些时效硬化铝合金的淬火敏感性研究； 119. 铝型材在线淬火设备智能控制系统设计； 120. Al-12.7Si-0.7Mg合金挤压材在线水淬后的组织性能； 121. 铜铝复合工艺分析及其模具改进设计； 122. 旋转铸锭焊接技术-可提高型材产量； 123. 90MN铝型材挤压装备技术研究； 124. 中国首台“短行程”挤压机——75MN单动卧式铝挤压机； 125. 现代挤压机液压系统的设计计算； 126. 铝型材后部精整设备双牵引关键技术研究； 127. 水冷装置技术改造方法与实际应用； 128. 5052铝合金搅拌摩擦焊的工艺研究；129. 5083铝合金搅拌摩擦焊接头组织与力学性能研究； 130. 全自动时效炉控温系统改造； 131. 介绍一种铝加工用新型UCF离心式净油器；132. 6061铝合金工业材反向挤压工艺研究； 133. 铝及铝合金反向挤压装备的应用及发展现状；134. 30MN反向双动在线穿孔硬质铝合金无缝管挤压机的研制与产业化；135. 反向挤压时工艺条件对6061合金粗晶环的影响； 136. 反向挤压过程中变形区温度变化的有限元模拟；137. 铝合金阶梯管材旋压成形研究； 138. 4045/3003铝合金双金属管复合挤压成形工艺研究； 139. 6063-T6铝合金薄壁管材最佳时效工艺研究； 140. 浅谈灯饰材料—铝合金挤压圆管的生产工艺； 141. 超大规格5A03铝合金冷拉矩形管生产工艺技术研究； 142. 高精度铝合金冷拉发射管工艺研究； 143. 无缝挤压管材制品偏心度废品产生原因及其消除； 144. 5000系无缝铝管在数码光学镜筒领域―阳极氧化后出现竖条伤探讨； 145. 衬拉铝合金管时产生的空拉现象的分析； 146. 浅谈微通道扁管挤压技术的集成和应用；147. 7×××系列铝合金挤压型材粗晶环的预防；148. 4032合金热挤压棒材变形行为及形变织构； 149. 浅析铝合金挤压制品粗晶环的形成机理与预防措施；150. 铝合金挤压棒材缩尾的成因与控制； 151. Al-0.6Mg-0.8Si型材挤压粗晶的工艺研究； 152. 2618合金棒材粗晶环研究； 153. 6061铝合金大规格挤压棒材生产工艺的研究； 154. 4032合金棒材生产工艺研究； 155. 6061 T6 铆钉棒材生产工艺；156. 大型挤压机轨道型材生产与模具修理技术； 157. 基于模具设计对铝型材产生粗晶现象的分析；158. 浅析多孔模具的制造过程控制及后续的使用维护；159. 浅谈表面处理技术在铝型材挤压模具的应用；160. 绿色建筑结构用铝合金挤压型材的模具设计与制造研究； 161. 绿色建筑铝合金模板型材模具设计与制造研究； 162. 解决铝型材常见表面质量问题的模具改进方法； 163. 多孔挤压分流模的设计开发；164. 分流模配合加工工艺分析及改进途径； 165. 铝合金挤压用模具钢表面处理概述； 166. 关于挤压模具的优化设计； 167. 危险断面铝型材挤压模具几种设计方法； 168. 模具设计对铝型材的组织及性能影响分析；169. 基于具有小模芯的铝型材挤压模的加工工艺分析； 170. 硬质合金挤压模具制造的工艺研究；171. 大型复杂截面铝型材模具的宽展结构设计； 172. 浅谈铝型材H13钢氮化工艺的选择与金相检测应用； 173. 论挤压模具三维图两种绘制方法的对比；174. 浅谈电极建模编程与应用；175. 提高铝合金挤压模具质量的几种加工方法； 176. 影响挤压模具性能的因素； 177. 模拟技术优化复杂形状型材模具设计的实际应用（【俄罗斯/英国】）； 178. QForm-extrusion挤压模拟软件的实验验证； 179. 车身用铝、镁合金先进挤压成形技术及应用； 180. Ω槽道翅片管挤压过程数值模拟； 181. 基于HyperXtrude软件的铝型材挤压模具优化设计； 182. 现代铝挤压过程的计算机模拟与CADEX系统； 183. 基于Simufact软件的铝型材挤压过程数值模拟； 184. 铝合金汽车前碰撞横梁拉弯成形回弹量的有限元模拟； 185. 高密齿散热铝型材挤压数值模拟与模具优化设计； 186. 基于HyperXtrude的长悬臂类空心型材挤压模具的仿真分析； 187. 6063铝合金挤压型材尺寸超差分析及模具优化设计； 188. 芯棒角度对扩径后管壁变化影响的有限元模拟； 189. HyperXtrude优化幕墙立柱类模具强度； 190. 基于Matlab-GUI的挤压机挤压筒计算软件开发； 191. 中国标准GB 5237.3-2008与日本标准JIS H 8602-2010的差异； 192. 铝合金表面改性技术的研究现状； 193. 环保型表面处理剂在铝合金表面处理中的研究现状及展望； 194. 提高6063铝合金阳极氧化膜抗热裂性能和封孔质量的研究； 195. 铝合金阳极氧化膜中温无氟封孔剂； 196. 铝合金无镍中温封闭剂的研究； 197. 高氧化膜的阳极氧化型材的中温封孔工艺改进； 198. 浅谈单镍盐电解着色工艺控制； 199. 铝型材锰盐电解着色常见几种工艺的比较； 200. 古铜槽着色色差的控制； 201. 铝合金建筑型材银灰色系电解着色工艺的研究； 202. 浅谈铝型材电泳仿铜色的防褪色工艺； 203. 铝合金把手脱脂工艺精细化管理的研究与应用； 204. 日本V Color单镍盐着色工艺的引进与应用； 205. 注化法单镍盐生产纯黑色料技术探讨； 206. 试论节能型阳极电泳漆的使用前景； 207. 消光电泳生产中常见问题的原因分析与解决对策； 208. 消光铝电泳漆工艺； 209. 四元体组合式固化炉在铝材电泳涂装中的应用； 210. 铝合金型材电泳涂漆的涂装质量缺陷成因及对策； 211. 铝型材氧化电泳生产线装备安全的思考； 212. 建筑用紫铜着色电泳铝型材生产工艺实践； 213. 黑色消光电泳漆膜粗糙的浅析； 214. 有光电泳电解过程及常见缺陷； 215. 铝型材粉末涂料静电喷涂工艺条件优化； 216. 粉末涂层人工加速老化试验的研究； 217. 铝型材喷涂生产线上粉率的控制； 218. 一种基于二氧化钛的涂层在铝及其合金上的应用； 219. 铝合金木纹型材的质量监控及性能表征方法研究； 220. 无苯环保型稀释剂在氟碳喷涂中的应用； 221. 氟碳漆喷涂型材耐硝酸试验问题探讨； 222. 铝型材油漆静电涂装的色差控制； 223. 初探铝型材喷涂油漆消耗改善方法； 224. 浅谈铝单板和铝型材氟碳漆涂装； 225. 铝合金表面具自修复性的钒锆复合转化膜研究； 226. 铝合金表面Ce-Mn/Mo复合转化膜的组织结构及性能研究； 227. 6063铝合金表面有色钛锆转化膜的制备与性能研究； 228. ZL101铝合金表面的微弧氧化着色； 229. 铝材无铬有色化学转化膜工艺研究； 230. 铝型材无铬前处理工艺浅谈； 231. 铝型材表面处理采用半封孔氧化的无铬工艺的研究； 232. 正确使用色差仪管理产品颜色； 233. 铝型材电源控制系统中的网络通信应用研究；234. 立式氧化生产线整流电源系统的批量化应用； 235. 进一步提高铝型材表面处理电源的应用水平之探讨； 236. 均匀化着色电源的研究及应用； 237. 铝型材表面处理电源与生产线自动化系统接口方案剖析； 238. 智能化柱调式DC-AC着色电源的设计与应用； 239. 铝型材生产企业的生活污水处理工艺探讨； 240. 将电解铝液连铸连轧成板带——节能又减排； 241. 4032铝合金配入434复合板重熔皮材废料熔铸研究； 242. 低液位铸造大规格3104铝合金扁锭启铸裂纹缺陷分析； 243. 4004铝合金大规格扁锭熔铸工艺研究； 244. 铝熔体处理和铸轧坯料生产控制技术的新进展； 245. 浅析供料咀材质对铸轧板质量的影响； 246. Al5TiB细化剂对哈兹列特生产AA5052熔体的影响； 247. 3104铝合金中的第二相及其作用与控制； 248. 汽车热传输铝合金复合带（箔）生产技术及工艺装备的开发； 249. 国内外铜铝复合板轧制工艺技术的研究现状； 250. 金属薄带快速凝固成形方法的研究； 251. 再结晶退火对3003电子铝箔组织和腐蚀形貌的影响； 252. 高性能防盗盖用热轧A8011H16铝合金带材工艺研究； 253. 铝合金辊底式固溶热处理生产线； 254. 基于SMART原则的新型铝板带箔生产企业关键业绩指标(KPI)的设计研究； 255. 铝板带热轧机压上位移测量系统改造； 256. 远程宽带系统在冷轧机控制系统中的应用； 257. 1700厚箔剪切机传动装置改造； 258. 高速铝箔轧机频繁起火原因及处理办法； 259. 1800冷轧机灭火系统改造； 260. 铝合金锻压生产技术及锻件的开发与应用； 261. 关于建立窄幅铝板坯连铸连轧生产线的思考； 262. 铝门窗系统及水密性解决方案探讨； 263. 理性看待国外铝合金门窗系统在中国的应用；264. 铝木复合门窗结构现状及新型木塑门窗介绍； 265. 铝-塑木门窗型材的复合工艺方法探讨；266. 铝合金隔热技术在幕墙中的应用； 267. 隔热型材槽口设计对隔热型材粉裂和变形的影响； 268. 尼龙隔热条的稳定性对门窗质量的影响； 269. 穿条式隔热型材裂纹及剪切力不足原因分析及对策； 270. 聚酰胺隔热条的耐水性研究； 271. 聚酰胺隔热条干燥后在干燥器中放置时间对隔热条横向抗拉强度的影响研究； 272. 金钢网（防蚊、防盗）隔热门窗未来发展之路； 273. ML88系列高性能节能推拉窗；274. 提高镁及其合金熔体质量技术措施； 275. 用哈兹雷特工艺生产镁合金板带势在可行（【美国】）； 276. 半连铸AZ31镁合金铸锭组织及力学性能的研究； 277. 大截面ZK60镁合金型材挤压技术研究； 278. 新型低成本 室温高延展性镁合金板材（SuperDucMg）研究进展； 279. AZ31镁合金空心型材挤压工艺与组织性能研究； 280. 浅论如何成功实施铝材公司ERP系统； 281. 浅析铝合金挤压车间降低生产成本的途径； 282. 铝型材企业生产交货期管理探讨； 283. 铝型材生产线用以太网实现PLC间数据交换的方法； 284. 疏堵结合 破解中国电解铝产能过剩难题； 285. 中国铝加工产业现状及发展； 286. 现代铝合金挤压工业的发展概况与特点及市场分析； 287. 中国汽车后市场现状及铝应用趋势； 288. 企业发展原动力——乔布斯加减乘除创新法； 289. 汽车轻量化与材料的选择和应用； 290. 中国汽车零部件行业轻量化发展趋势； 291. 中国铝车轮行业2012年回顾及2013年展望； 292. 环保型易切削铝合金的研制；293. Al-Zn-Mg合金铸锭均匀化过程中的析出特性； 294. 7005合金双极时效工艺的研究； 295. 固溶处理对7005合金组织与性能的影响； 296. Abaqus软件在铝合金淬火敏感性研究中的应用； 297. 浅析铝合金圆铸锭铸造表面缺陷的解决措施； 298. 热顶铸造结晶器设计对铸锭质量的影响； 299. 热顶铸造生产2024、7075大规格圆铸锭Φ370mm、Φ446.5mm试制实验； 300. 速熔硅在变型铝合金中的应用；301. 关于铝合金的反向挤压； 302. Effmag永磁加热器（【芬兰】）； 303. 基于焊合区网格重构技术的空心铝型材挤压温度场分析； 304. 铝合金角型材拉弯缺陷仿真； 305. 液氮冷却消除挤压模具过热技术（【意大利】）； 306. 4Cr5MoV1Si模具钢离子渗氮层组织的影响因素； 307. 6063铝合金快速挤压工艺的应用； 308. 铝及铝合金阳极氧化膜封闭技术； 309. 铝及铝合金无烟镜面化学抛光工艺应用； 310. 粉末雾化及输送特性对喷涂的影响（【德国】）； 311. 节能铝型材的设计与应用（【德国】）； 312. 中国铝板带箔加工企业现状及未来——综合实力评述。
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